
CABO MANGA BF
CONSTRUÇÃO (Blindados em fita poliéster aluminizada)
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CONDUTOR
Cobre eletrolítico de tempera mole.

ISOLAÇÃO
Policloreto de Vinila, PVC/A (70°C).

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES
Padrão de cores.

SEPARADOR TOTAL
Fita de poliéster aluminizada com dreno
decobre estanhado em contato com a fita.

COBERTURA
Policloreto de Vinila, PVC ST1 (70°C).

ENSAIOS DE ROTINA
Continuidade. Tensão elétrica em corrente
alternada. Resistência elétrica do condutor
a 20°C. Resistência de isolamento à
temperatura ambiente. Centelhamento.

APLICAÇÕES
Indicados para locais onde existe a
interferência de ruídos externos que
possam distorcer os dados a serem
transmitidos pelo cabo. Utilizado em
plantas industriais, etc.

OPÇÕES CONSTRUTIVAS
ISOLAÇÃO - PVC/E (105°C)
COBERTURA - PVC/ST2 (105°C). Cores
de identificação fora de padrão.
CONDUTOR - Cobre Sn.
BITOLAS - 28, 20, 18 e 16 AWG.


